—
e iILAM

Laminated planks out of non-cross-linked closed cell PE foam

Technical & Safety Information

LF

EXTRAORDINARY SOLUTIONS TO EVERY DAY PACKAGING NEEDS & s

Technical & Safety Information Polylam 08/2010



E:::::::L o
oI AM

Laminated planks out of non-cross-linked closed cell PE foam

Information Générale Polylam®

* Le Polylam® - une mousse de polyéthylene non-réticulée a cellules
fermeées - est produit a base de polyéthylene basse densité (PEBD). De
nature organique, le PEBD se range parmi les matieres premieres ayant
un impact réduit sur I'environnement.

 Le Polylam® se distingue par sa production sans CFC's (Chloro-Fluoro-
Carbones completement halogénés) ou HCFC's (Chloro-Fluoro-
Carbones patrtiellement halogénés) qui sont des agents nuisibles a la
couche d'ozone.

« Comme le Polylam® n'est pas réticulé pendant I'extrusion, il peut étre
recyclé a 100 % et réutilisé dans le cycle des matieres premieres.

*  Lestempératures limites d'utilisation vont de — 40° a + 70°C.

* Le Polylam® est conforme aux directives européennes 2002/95/EC

(WEEE), 2002/96/EC (RoHS) et 2003/11/EC et ne contient pas de
plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromodiphényles
(PBB) et polybromdiphényléthers (PBDE), ou tout autres produits repris
dans les listes des directives sus-mentionnés.
Notre mousse Polylam® est également conforme au décret Européen
nr. 98-638 et a la directive Européenne 94/62EC en ce qui concerne
I'emballage et les chutes d'emballage s'y rapportant et ce pour autant
gue les exigences de nos client nous y autorisent.

*  Lors de la combustion, le Polylam® génére une grande valeur calorifique
et ne dégage pas de gaz nuisibles. Il dégage du dioxyde de carbone et
de la vapeur d'eau.

 Le Polylam® n'a aucune influence sur la qualité de la nappe aquifere.
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Safety Data Sheet

sefgans E6F -FRieAnlin SO0MESAEE

1. IDEHTIFICATIOHN DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

PROCUIT POLYLAME

Une mousse de polyéthyléne non réticulée a cellules fermées
UsAGE DU PRODUIT Emballage
SOCIETE Pregis M.,

Bodemstraat 11

3830 wellen

BELGILIM

Tel:  +32 (0011 370111

Fax: +32 (0011 370290

weweny predis combfeurope protective packaging
TELEPHORE D'URGEMICE +32 0001 370111

2. COMPOSITION f INFORMATION SUR LES COMPOSAHTS

MCibo PalyéthylEne
MUMERC DE CA5 CAS 026221-73-8
3. DAHGER

Guand utilisé de fagon approprige, aucun effet inverse connu ne peut &tre provogué par le produit.

4. PREMIERES AIDES ET MESURES D*URGEHCE

IMHAL 2 TICR non applicable
COMTACT ANWEC LA PEAL nion applicakle
COMTACT AWEC LES WEUX non applicable
INGESTION nion applicakle

5.  MESURES EH CAS D'INCEHINE

METHODE ADAPTEE C'EXTIMNCTION DU FEU - Eau
- dioxyde de carbone
- poudre d'extinction
- equipement o'extinction synthétique
METHODE MOM ADAPTEE POUR DES RAISCOMNS DE SECURITE
nan applicakle
DAMGERS PARTICULIERS D'EXPOSITICN non déterming
EQUIPEMENT DE PROTECTION PARTICULIER protection respiratoire (type air comprimé portakle)

6. MESURES EH CAS D'ACCIDENT

METHODES DE METTOY AGES enlever la au les salizsures

PRECAUTION %IS A IS DE L'EMNYIROMMEMENT maintenir en dehors des égouts, des évacuations d'eau et eau
de zurface

PRECAUTIOMNS & PREMDRE non applicable
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7.  MAHIPULATIOHN ET STOCKAGE

MAMPULATION & STOCKAGE

- Ce produit doit &re tenu & 'Ecart de toute flamme vive ou d'une
source de chaleur excessive. |l peut contenir des traces de gaz
inflammakble et doit &tre stocké dans un espace convenahlement
aéré. Comme pour toutes les mousses, une vertilation adéouate est
impérative lors du transport et =i ce matériau fait I'ohjet d'une
transformation.

- L'accumulation de graing de poussiere est 8 déconseiller, surtout
lors de transport par air comprimeé.

- Eviter 'Slectricité statique.

COHTROLE EH CAS D'EXPOSITION f PROTECTION DE LA PERSOHHE

COMTROLE BN CAS D'EXPOSITION
EAIPERMEMT DE PROTECTION

non applicable

- Protection respiratoire aLCUNE
- Protection des mains aucune
- Protection des yeux aucune
- Protection de la peau aucUne

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIGQUES
APPAREMCE zalide
CQDEUR typicue
COULEUR incalore
DERSITE (& 23%C) 25 - 35 kghm®
WISCOSITE non applicable

POIMT CEBILLLITION

POIMT DE FLISICN

POIMT 'ECLAIR

IMFL & kb & BLE

SUTO IMFLAMMATICN

LIMITES C'EXPLOSION

DEMSITE RELATIVE

PRESSION DE wAPEUR

SOLUBILITE DARNS L'EAL

LIPOSOLUBILITE

wALELR PH

PROPRIETES DOy DATION

COEFFICIEMT DE PARTAGE
(n-octanon f eau)

non applicable
100 - 140°C

= 360°C

= 400°C

= 4507

non applicable
0.90-0497
non applicable
indiz=aluble
indiz=aluble
non applicable
aucunes

non applicable

10. STABILITE ET REACTIVITE

CORMDITIONS & EVITER
MATERIELS & EVITER
DECOMPOSITION DES PRODUITS

wair Manipulation & Stockage

aucun

Lorzs de la combustion, le procuit génére une arande valeur calorifigue
et ne dégane pas de gaz nuisibles . |l dégage du dinxyde de carbone et

de la wvapeur d'eau.
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11. IHFORMATION TOXICOLOGIGUE

Guand utilizé de fagon appropriée, aucun effet nocif n'est connu jusou'a présent.

EFFET= DIRECTS

- Qculsire non déterming
- Cutané non déterming
- Respiratoire nion déterming

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

Le produit n'a aucune influence sur la gqualité de la nappe aguifére.
Le produit est hiodégradable en cas d'exposition aux rayons de soleil.

13. COHDITION 'ELIMIHATION

Elimination des déchets conformément aux réglementations locales et nationales.

14. INFORMATIOH TRAHSPORT

Ce produit n'est pas classé comme dangereux au regard des réglementations sur le transport .

ADRRID =ans ohjet
IMCO =ans ohjet
ICAOAATA =ans ohjet
ADMR non déterming

15. INFORMATIOH REGLEMEHTAIRE

Le produit n'est pas soumis aux régles d'étiqguetane de la directive CEEGTS4SMZEE ni la [Egizlation du pays concerné.

16. AUTRE IHFORMATIOH

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont correctes et zelon lez données dont nous
dizpozonz a la date de publication. Ces informations sont fournies & titre indicatit pur la manipulation, Mutilization, le
tratement, le stockane, le transport, 'Elimination et la dispersion sans rizgue. Elles ne doivent pas &re considérées
COMMe une garartie ni comme une preuve de gqualité, car les conditions dans lesguelles les opérations mentionnées se
déroulent ne sont pas de notre ressort. Ces informations concernent précizément les matigres désignées, et peuvent
ne pas étre valides pur ces matigres wilisées en association avec d'autres matiéres ou dans tout processus autre gue
ceux mentionnés dans le document. Predis M. . décling toute responsakilité pour les pertes ou dommages résuttant de
I'utilization de ces données, informations ou suggestions.
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Nos productions de POLYLAM® et leurs contrdles,
se déroulent selon des procédures et des
instructions de travail prédéfinies dans notre
systéeme qualité.

BUREAL VERITAS

Certification

Certificadon
Awarded o

PREGIS Western Europe

Bogamsiras: 11 —E-3830 WELLEN, Belgiurm
Indusineesrasee 26 - D-73441 Boplingsn, Deutschland

Burcun ¥eritas Certification certify that she 'h-'ls.nu.gerru-—nr S:,-m-;‘.m af the abave
wrigranisaliun bus bevn swdited wnd found to be m accordance with
the requirements of the nuanagement systemn standxed delailed below

STANDARD

ISO 9001:2008

SCOPE OF SUUPFLY

s Manufaciuring, develapment and marieting of poyethyiena and oolyprapylerns lcam producks.
= Manufacluing amd imeikelng of pape or ar-bubte film based produdts which may e used in
combination wilh ofes matarals for packagng, rmailng, insution or automotve REplcaliong.

« Tradng of Air Cushion Technology.
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NORME UNITE |PROPRIETES TECHNIQUES LD
EM IS0 kgfm® DENSITE 29
845
EM IS0 MAmm® RESISTANCE A LA TRACTION
1798 - Longitudinale 0.29
- Transversale 0.1%
EM IS0 Yo ALLONGEMENT A LA RUPTURE
1798 - Longitudinale 137
- Transversale 112
EM IS0 MAmm® CONTRAINTE A LA COMPRESSION
338641 1e Compression
- 25 % cOmpression 0.037
- 50 % compression 0.096
- 70 % compression 0.223
4e Compression
- 25 % cOmpression 0.016
- 50 % compression 0.058
- 70 % compression 0.154
EM IS0 Yo DEFORMATION RESIDUELLE
1826 - 22 h23°C/E0 % aprés 2 h % 28
- 22 h/23°C/80 % aprés 24 h = 20
ASTM % STABILITE THERMIQUE
0D-3575-5 24 170 =C =10
ASTHR Yo FLUAGE
D-3575-BB 10P3I/168hS23°C <10
BS CELLULARISATION
A4443511/4 cellules f 25 mrm =20

Les Informations et caracteristigues de celte fiche sont presumeées exactes et de bonne o, cependant
glfes nimaliquent alcune obligation et on e sauralt en deduire, toutes formes de garahties.
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NORME UNITE |PROPRIETES TECHNIQUES MD
EM IS0 koim® DENSITE 28
8415
EM IS0 Memms RESISTANCE A L& TRACTION
1798 - Lonngitudinale 0.305
- Transversale 0.185
EM IS0 % ALLONGEMENT A LA RUFPTURE
1798 - Longitudinale 141
- Transversale 115
EM IS0 Memms CONTRAINTE & LA COMPRESSION
338611 1e Compression
- 25 % compression 0.047
- 80 % compression 0.114
- 70 % compression 0.267
de Compression
- 25 % compression 0.028
- 80 % compression 0.089
- 70 % compression 0.228
EM IS0 % DEFORMATION RESIDUELLE
1886 - 22 h23°C/80 % apres 2 h < 25
- 22 hf23°Ca0 % apres 24 h < 20
A5Th % STAEILITE THERMIQUE
0-3575-5 24 170 C <5
A5Th % FLUAGE
D-3575-BB 1T0PSIf168 023 °C =10
BS CELLULARISATION
4443144 cellules £ 25 mm =20

Les Informations et caractéristioues de cette fiche sont presumess exactes et de bonne o, cependant
elfes nimapliquent aLcune obligation et on ne sauralt en déduire, toutes forrmes de garahtics.
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NORME UNITE |PROPRIETES TECHNIQUES ANTIS BATIQUE
EM IS0 Kofm?® DEMSITE 28
845
EM 150 Mimm®  [RESISTAMCE A LA TRACTION
1798 - Longitudinale 0.305
- Transversale 0.185
EM 150 % ALLONGEMENT A LA RUPTURE
1798 - Longitudinale 141
- Transversale 115
EM IS0 Mimme [CONTRAINTE A LA COMPRESSION
3386/ 1e Compression
- 25 % compression 0.047
- 80 % compression 0.114
- 70 % compression 0.267
de Compression
- 25 % compression 0.028
- 80 % compression 0.085
- 70 % compression 0.228
EM 150 DEFORMATION RESIDUELLE
1856 - 22 h23FCA0 % na2h = 28
- 22 hi23°CA0 % na2d h = 20
MEMN BE2-201 wimk,  [CONDUCTIVITE THERMIQUE
DI 22612 10°C -
ASTh % STABILITE THERMIQUE
D-35758-5 24 h/70 <5
ASTh % FLUAGE
0-3575-EB 1T0PSIF168 hs23 °C =10
BS CELLURISATION
44434144 Cellules par 25 mm == 20
[EC 61340-5-1 0 RESISTIVITE A LA SURFACE
(Ohm) 23 °C 50 % RH <10% 0
US FEDERAL TEST 5 STATIC DECAY (1) < 2 seconden
Standard 101C 23°C 80% RH
Method 4046

(11 Les caractéristiques antistatiqgues sontwalables pour une période de 3 ans aprés la date de production.
Faolylam® antistatique contient des amines.

Les Informations et caractéristiques de cette fiche sont présumess exactes et de bonhe fol, cependant
elfes nimaliquent auclne obligation et on ne sauralt en dédulre, toutes formes de garantios.
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NORME UNITE |PROPRIETES TECHNIQUES HD
EN IS0 Kgdme DENSITE 32
845
EN IS0 Mimm* |RESISTANCE A LA TRACTION
17985 - Longitudinale 0.328
- Transversale 0.212
EN 150 Yo ALLONGEMENT A LA RUPTURE
17985 - Longitudinale 144
- Transwversale 125
EN 150 Minm® |CONTRAINTE A LA COMPRESSION
3386/ 1e Compreassion
- 25 % compression 0.058
- 50 % compression 0.126
- 70 % compression 0.2586
de Compression
- 25 % compression 0.052
- 50 % compression 0.085
- 70 % compression 0.250
EN 150 Yo DEFORMATION RESIDUELLE
1856 - 2D hAFCCHE0 % aprés 2 h = 25
- 22 hf230C/E0 % aprés 24 h =20
MNBM BE2-201 Wl CONDUCTIVITE THERMIQUE
DiIM 52612 10 °C 0.05%
(]I wol % |ABSORPTION D'EAU
53428 20 =C4 24 hoabsorption capillaire
- aprés 24 h = 1
- apres 7 jours < 1.8
- apres 28 jours < 3
AST Yo STABILITE THERMIQUE
D-3575-5 24 hi70 °C =8
AST Yo FLUAGE
D-3575-EBE 10PSI/168HF23°C =10
BS CELLULARISATION
444314 cellules f 25 mm =20

Les Informations et caracteristinues de cette fiche sont presumeées exactes et de bonne o, cependant
ellas nirmpliguent sucune obiigation et on he sauralit en déduire, toutes formes de garanties.
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ANTISTATIQUE
NORME UNITE |(PROPRIETES TECHNIQUES HD Q
EM IS0 kofm® DENSITE a9
845
EM IS0 MArmnm= RESISTAMCE A LA TRACTION
1798 - Longitudinale 0.3258
- Transwversale 0212
EM IS0 % ALLONGEMENT A LA RUPTURE
1795 - Longitudinale 144
- Transwversale 125
EM IS0 M CONTRAINTE A LA COMPRESSION
33861 1e Compression
- 25 % compression 0.055
- S0 % compression 0126
- 70 % compression 0.286
de Compression
- 25 % compression 0.032
- 80 % compression 0.095
- 70 % compression 0.250
EM IS0 DEFORMATION RESIDUELLE
1896 - 22 h23°CAa0 % na 2 h < 25
- 22 h23°CA0 % na 24 h = 20
BN BaZ-201 Wk CONDUCTIVITE THERMIQUE
O 52612 10 °C 0.05%5
Ol ol % ABSORPTION D'EAV
53428 20 °C/ 24 h absorption capillaire
- aprés 24 h < 1
- apres 7 jours <15
- apres 28 jours =3
ASTH % STABILITE THERMIQUE
0b-3575-5 24 hf70°C <5
ASTH % FLUAGE
D-3575-BB 1.0PSI 1B R 23 °C <10
BS CELLURISATION
44431174 Cellules par 25 mm == 20
IEC 61340-5-1 £l RESISTIVITE A LA SURFACE
(Ohm) 23°C 50 % RH < 10% 0
LIS FEDERAL TEST b STATIC DECAY (1) < 2 seconden
Standard 101C 23°C 50% RH
Method 4046

(1) Les caracteristiques antistatiques sontwalahles pour une période de 3 ans aprés la date de production.
FPolylam® antistatique contient des amines.

Les Informations et caracteristigues de celte fiche sont presumeées exactes et de bonne o, cependant
alfes nimoliquent aucune obiication et on he sauralt en déduire, toutes formes de garanties.
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NORME UNITE |PROPRIETES TECHNIQUES UHD
EM IS0 Ko/m®  |DENSITE 65
245
EM IS0 rémm? |CONTRAINTE A LA COMPRESSION
F3aen 1e Compression
- 28 % compression 0.084
- 80 % campression 0.160
- 70 % compression 0,325
de Compression
- 25 % compression 0.060
- 40 % compression 0.138
- 70 % compression 0,320
EN IS0 Yo DEFORMATION RESIDUELLE
18586 - 22 h23° /80 % apres 2 h < 25
- 22 hi23°C/a0 % apres 24 h < 20
ASTH Y STABILITE THERMIQUE
D-3575-5 24 hf70 °C <8
BS CELLULARISATION
44437144 cellules /25 mm == 20

Les informations et caracteristicles de colte fiche sont présumeas exactes et de bonne fol, cepandant
elles nlirnpiiquent sucune obligation et on ne sauralt en déduire, toutes formes de garanties.
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